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1. 다음 사진은 Energy dispersive X-ray spectroscopy 의 line scanning 결과를 보여준다.  

(a) 이 장비에 대해 간략하게 설명하고 (b) 이미지를 통해 알 수 있는 것을 기술하여라. (5 점) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. (a) 다음 SEM 사진을 통해 알 수 있는 것들을 기술하고, (b) 이러한 이미지를 얻기 위한 원

리를 설명하여라. (5 점) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

수업 제안사항 혹은 상담희망 여부: 
 

 


